Metale — pierwiastki lub zwigzki chemiczne charakteryzujgce sie obecnoscia w sieci krystalicznej
elektronéw swobodnych.

Witasciwosci metali: -bardzo dobrze przewodzg prad elektryczny -bardzo dobrze przewodzg ciepto,
-sg kowalne i ciggliwe, -majg metaliczny potysk, -sg twarde, -oprécz rteci (ktdra jest cieczg) sg ciatami
statymi, -sg odporne na Scieranie, -majg wysoka temperature topnienia.

Podziat metali:

A)metale zelazne — otrzymuje sie z rudy zelaza przetapiajgc rude zelaza (hematyt, magnetyt, syderyt,
limonit, getyt) w hutach zelaza w temp. od 1600°C — 1900°C. Caty proces przeprowadza sie
w wielkich piecach o wysokosci ok. 30 metréw. Od géry do pieca wprowadza sie za pomocg urzadzen
zasypowych rudy zelaza, koks, topniki, od dofu pieca wdmuchuje sie rozgrzane powietrze. Produktem
korncowym procesu wielkopiecowego jest stop zelaza z weglem zwanym surédwkg (produkty uboczne:
zuzel i gaz wielkopiecowy). Surédwka stanowi surowiec do produkcji stali i zeliwa. Stal jest stopem
zelaza z weglem oraz z innymi pierwiastkami o zawartosci wegla do 2%. Stal wykorzystywana jest do
produkcji karoserii samochoddéw, statkéw, mostéw, szyn, mebli, narzedzi, sztu¢céw, puszek itp.
Zeliwo otrzymuje sie poprzez przetopienie suréwki z dodatkami ztomu stalowego lub zeliwnego
w tzw. zeliwiakach. Dzieki wysokiej zawartos$ci wegla jest odporne na korozje. Zastosowanie: przemyst
motoryzacyjny, np. obudowy skrzyni biegéw, kadtuby silnikow, piece zeliwne, kaloryfery, inzynieria
sanitarna (wtazy kanatowe, rury, wpusty uliczne), wyposazenie kuchenne (m.in. patelnie, garnki, lub
brytfanny).

B)metale niezelazne to wszystkie inne metale z wyjatkiem zZelaza i jego stopdw. Najczesciej
wykorzystywanymi s3g: miedZ (przewody elektryczne, przemyst elektroniczny, pokrycia dachéw,
elementy instalacji wodociggowych), aluminium (folia spozywcza, puszki do napojow, karoserie
i silniki samochodéw, poszycia i elementy konstrukcyjne samolotéw, czesci statkdw kosmicznych),
cyna (cynowanie, przemyst elektroniczny, dzwony), otéw (elementy akumulatoréw, fozyska, pociski),
oraz stopy: brgz (monety, dzwony, kota zebate) i mosigdz (monety, medale, swieczniki, puchary,
klamki, ramy obrazéw, klucze) oraz ztoto (monety, bizuteria, lokata oszczednosci), srebro (monety,
bizuteria, fotografia), platyna (monety, elementy katalizatorébw samochodowych, przemyst
elektroniczny).

Korozja jest to proces stopniowego niszczenia metaluw wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych: wilgo¢, deszcz, Snieg i mrdéz. Metal koroduje najpierw na powierzchni,
a nastepnie korozja przenika do wnetrza. Korozja nieodwracalnie niszczy metal. Niektére metale
platyna, srebro) nie ulegajg korozji, a niektére (np. miedz, magnez, cynk) samoistnie utleniajg sie tylko
na powierzchni (tzw. patyna) i zabezpieczajg wnetrze przed korozjg. Ochrona metali przed korozj3:
-odpowiedni dobdr materiatéow, -stosowanie niemetalicznych lub metalicznych powtok ochronnych
(np. niklowanie, cynkowanie, chromowanie), zabezpieczajgcych metal przed dostepem do
srodowiska.



